Einflussfaktoren auf die Haltbarkeit von Veneers

Forschungspreis der AG
Keramik geht an
interregionales Autorenteam

Seit dem Jahr 2000 stiftet die Arbeitsgemeinschaft fiir Keramik
in der Zahnheilkunde alljdhrlich den ,Forschungspreis Vollkera-
mik“ fir innovative Arbeiten, die von Zahnarzten, Wissen-
schaftlern, Doktoranden und interdisziplindren Teams auf-
grund der Ausschreibung eingereicht werden. In den vergan-
genen Jahren wurden Autoren ausgezeichnet, deren Themen
vielfach Eingang in den Therapiekanon der Zahnmedizin gefun-

den haben.

In diesem Jahr wurde der Forschungspreis
der AG Keramik dem Autorenteam Dr.
Uwe Blunck, Zahndrztin Sabine Fischer,
Dr.Jan Hajto und Prof. Roland Frankenber-
ger fiir die Arbeit ,,Einfluss von Prdparati-
onsformen und Schichtdicke auf Bruch-
festigkeit und Randverhalten von Kera-
mikveneers“ zuerkannt. Die Arbeitstei-
lung und Zusammenarbeit der Autoren
erfolgte interregional. So wurden die Pra-
parationen, die Herstellung der Veneers
mit der adhdsiven Befestigung in Miin-
chen durchgefiihrt, die Testungen im Kau-
simulator sowie die Auswertung der Da-
ten erfolgten in der Berliner Charité; die
wissenschaftliche Interpretation der Vor-
gehensweise und der Ergebnisse fand in
Marburg statt.

minimalinvasiv
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Adhdsiv befestigte, rein schmelzgetragene
labiale Keramik-Veneers sind eine Kkli-
nisch bewdhrte Restaurationsform. Die
Verwendung von Adhdsiven, die im Den-
tin retentiv wirken, ist heute technisch
moglich, um Keramikschalen partiell oder
vollstdndig auch im Dentin zu verankern.
Dabei ist aus grundsitzlichen Erwdgun-
gen heraus vorteilhaft, bei der Prdparati-
on moglichst grofle Schmelzareale zu er-
halten, weil der Schmelz gedtzt, konditio-
niert und somit ein optimaler Bindungs-
partner ist und die Schmelz-Dentin-Gren-
ze aus biomechanischer Sicht ein stabili-
sierendes Element natiirlicher Zdhne dar-
stellt. Deshalb ist es fiir den Behandler
eine relevante Frage, ob es vorteilhaft ist,
moglichst viel Zahnschmelz zu erhalten,
auch wenn dies zulasten der Materialstar-
ke, der Asthetik und der spiteren Zahn-
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Abb. 1 Die 4 verschiedene Praparationsformen an einem oberen mittleren Schneidezahn: (v. I. n.r.)

Non-Prep, minimalinvasiv, semiinvasiv, invasiv.
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Abb. 2 Die unterschiedlichen Keramik-
Schichtstarken der Veneers (Quelle: Dr. Jan
Hajto).

form erfolgt — oder auf eine funktionie-
rende Dentinadhdsion zu vertrauen, um
ein grof3eres Platzangebot zu nutzen.

Die vorliegende Studie sollte Hinweise zu
diesen Fragen liefern. Ziel der Untersu-
chung war, den Einfluss der Praparation
und der Schichtstdrken fiir Veneers zu un-
tersuchen und das Frakturverhalten so-
wie die marginale Adaptation nach ther-
momechanischer Belastung zu iiberprii-
fen. Die Ausgangshypothesen waren, dass
die Invasivitit der Prdparation, der
Dentinanteil der Klebefldche, die Schicht-
stdrke des Veneers und prdexistente Kom-
positfiillungen keinen Einfluss auf die
marginale Qualitdt und auf das Fraktur-
verhalten haben.

Fiir die Untersuchung wurden 5 verschiede-
ne Restaurationsformen genutzt (© Abb. 1):
Non-Prep, minimalinvasiv im Schmelz, se-
miinvasiv mit 50 % Dentinanteil, invasiv mit
100 % Dentin, semiinvasiv mit Klasse-III-
Kompositfiillungen. Die Veneer-Schicht-
starken waren 0,2-0,5 mm und 0,5-1,2 mm
(© Abb. 2). Die Veneers wurden adhdsiv be-
festigt und nach Wasserlagerung in der Kau-
simulation mit Temperaturwechsel mit bis
zu 3 Millionen Kauzyklen inzisal im
45°-Winkel belastet.

Diinne Veneers im Dentin mit
hoherem Frakturrisiko

v

Das Ergebnis zeigte nach 3 Millionen Zyk-
len, teilweise mit 100N Belastung, fiir alle
Gruppen sehr hohe Uberlebensraten. Der
Medianwert der Randanalyse fiir den
Lkontinuierlichen Rand"“ lag zwischen 95
und 82%. Keine Unterschiede gab es weder
am Ubergang Keramik/Befestigungskom-
posit noch am Ubergang zur Zahnhart-
substanz. Dennoch - das Frakturrisiko ist
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Abb. 3 Das Preistrager-Team: (v. I n. r.) Dr. Uwe Blunck, Berlin; ZA Sabine Fischer, Berlin; Dr. Jan Hajto, Miinchen;

Prof. Roland Frankenberger, Marburg

signifikant héher bei diinnen Veneers mit
Praparationen vollstdndig oder partiell im
Dentin. Besser schnitten Veneers ab, de-
ren Prdparation vollstdndig von Schmelz
umschlossen waren. Keinen Einfluss hat-
ten Kompositrestaurationen, weder auf
das Randverhalten noch auf die Fraktur-
gefihrdung der Veneers.

Neben der Prdsentation der prdmierten
Studie durch die Autoren erfolgt die Uber-
gabe des 15. Forschungspreises an das Au-
torenteam auf dem Deutschen Zahndrzte-
tag am 6. November 2015 in Frankfurt/
Main. Die Laudation wird Dr. Bernd Reiss,
Mitglied des Vorstands der DGZMK und 1.
Vorsitzender der AG Keramik, halten und
den Preis iiberreichen.
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